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OD AUTORA

Wiasciwosciom cieplnym betonu nie po$wigca si¢ duzej uwagi w srodowisku in-
zynieréw budownictwa, a i w krggach naukowych nie jest to wiodacy temat. Wy-
nika to zapewne z faktu, ze zagadnienie to lezy na przecigciu dwoch obszarow:
fizyki budowli oraz technologii materiatéw budowlanych i nie lezy w centrum
zainteresowania zadnej z nich. Tymczasem jest to obszar ciekawych i waznych
zjawisk, ktérych znaczenie nie sprowadza si¢ wytacznie do obszaru komfortu
cieplnego uzytkownikéw budynkow, ale takze zagadnien trwatosci czy bezpie-
czeistwa uzytkowania budowli. Jesli wlasciwosci cieplne betonu sa w niewiel-
kim stopniu obecne w polskiej literaturze naukowej, bo na tym polu lokuj¢ swoja
publikacje, to wiasciwosci cieplne betonu ostonowego sa wilasciwe nieobecne
poza incydentalnymi przypadkami takimi jak monografia Ablewicza i Dubrow-
skiego [2] czy praca doktorska Zbigniewa Ablewicza [1].

Majac powyzsze na uwadze ksiazk¢ niniejsza przygotowatem kierujac sig
dwoma motywami. Przede wszystkim chciatbym, aby niniejsza pozycja chociaz
czesciowo wypehnita luke, o ktorej wspomniatem wezesniej. Temu poswigcona
jest jej druga cze$é poczawszy od rozdziatu 4 na 8 skonczywszy. Zawiera ona
wyniki moich badan, ktére przeprowadzone zostaty w ramach projektu ATOM-
SHIELD realizowanego przez konsorcjum, ktérego liderem byt Instytut Podsta-
wowych Problem Techniki PAN, a szefem zespotu — prof. Michat A. Glinicki.
Projekt ten realizowany byt w kontekscie planow wybudowania pierwszej pol-
skiej elektrowni jadrowej. Jedna z motywacji jego podjecia byta ch¢é uzyskania
whasnych, oryginalnych wynikow stanowiacych tworczy wklad w wiedzg na te-
mat betonowych masywnych konstrukcji z betonu ostonowego. Wkiad ten sta-
nowi¢ miat jednocze$nie podstawe do przygotowania wytycznych dla konstruk-
toréw rodzimych obiektéw energetyki jadrowe;j. I taka role naukowo-ekspercka
spelnia niniejsza publikacja.

W rozdziale 4 przedstawitem cel i zakres przeprowadzonych przeze mnie badan
oraz materiaty, ktore badaniom tym poddatem. Rozdziat 5 poswigcitem w catosci
badaniom wspotczynnika rozszerzalnosci cieplnej oraz probie predykcji jego war-
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tosci na podstawie wynikow badan przeprowadzonych z wykorzystaniem betonu
drobnoziarnistego. Badania wtasciwosci cieplnych dojrzatego betonu ostonowego
przeprowadzone metodg stacjonarng stanowia tresé rozdziatu 6. Badania te obje-
ty: wyznaczenie wspotczynnika rozszerzalnosci cieplnej oraz jego modelowanie,
badanie wspoétczynnika przewodnosci cieplnej, objgtosciowej pojemnosci cieplnej
i dyfuzyjnosci cieplnej oraz obliczenia ciepta wlasciwego. W przypadku dwaéch
sposréd tych parametréw podjatem réwniez probg wyznaczania ich wartosci za
pomoca wybranych modeli przy zatozeniu, Ze obliczenie tych warto$ci wprost nie
jest mozliwe ze wzgledu na brak potrzebnych do tego danych. W tym celu rozwia-
zalem w sposéb uproszczony zagadnienie odwrotne majace na celu wyznaczenie
nieznanych parametréw cieplnych zastosowanych kruszyw. Osobnym zagadnie-
niem, ktéremu poswigcony jest rozdziat 7, jest wyznaczanie wlasciwosci cieplnych
twardniejacego betonu ostonowego za pomoca rozwigzania zagadnienia odwrot-
nego jednowymiarowego przeptywu ciepta. W rozdziale tym znajduje si¢ takze
przekrojowa analiza wrazliwosci metody wykorzystanej do tego celu. W rozdziale
8 podjatem natomiast zagadnienie mozliwosci wptywania na rozktad temperatury
w masywnym elemencie wykonanym z betonu ostonowego za pomoca domieszki
op6zniajacej modyfikujacej przebieg hydratacji cementu.

Poniewaz jednak jestem nie tylko badaczem, ale tez dydaktykiem z niemal
dwudziestoletnim stazem, moja ambicja byto aby nie ograniczy¢ krggu odbior-
cow niniejszej publikacji do waskiego grona badaczy lub inzynieréw, ale posze-
rzy¢ takze o studentow i wyktadowcow przede wszystkim kierunkdw: inzynieria
ladowa czy budownictwo. Uznatem, Zze warto opracowac i zebra¢ w pewna spoj-
ng catos¢ tresci, ktore zgromadzitem poszerzajac swoja dotychczasowa wiedzg¢
na temat wiasciwosci cieplnych betonu, metod ich badania i modelowania oraz
zjawisk cieplnych zachodzacych w twardniejacym betonie. I to jest druga rola,
jaka ma pehic ta ksigzka — rola popularyzatorska w odniesieniu do wymienio-
nych powyzej zagadnien. Spenia ja pierwsza cz¢s¢ mojej monografii, czyli roz-
dziaty 2 i 3. Przyblizaja one czytelnikowi m.in. tematyke wiasciwosci cieplnych
w ogodlnosci, zawierajac definicje i opis wlasciwosci cieplnych, ich role zwiaza-
ne z opisem zjawisk transportu ciepta oraz wzajemne podstawowe zaleznosci.
W rozdziale 2.2 zamie$citem opisy wybranych modeli stuzacych do wyznaczania
wiasciwosci cieplnych modeli wielofazowych (wielosktadnikowych), do ktérych
zalicza si¢ beton. Rozdziat 2.3.4 poswigcitem przegladowi wlasciwosci cieplnych
betonu zwyktego dokonanemu na podstawie wybranych pozycji literatury pol-
skiej i swiatowej. W rozdziale 3 przedstawitem natomiast metody wyznaczania
wlasciwosci cieplnych oraz ich podstawy, a z koniecznosci skrétowy ich opis uzu-
pelnilem o odniesienia literaturowe pozwalajace zainteresowanym czytelnikom
poszerzy¢ swoja wiedz¢ na ten temat.

Zdaje sobie sprawe, ze moj pomyst na te ksigzke moze si¢ spotkac z krytyka.
Czytelnicy moga zarzuci¢ mi, ze chcg upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu



zanudzg jeden albo drugi krag odbiorcéw mojej pracy. Wychodzg¢ jednak z zatoze-
nia, ze obie wspomniane nieformalne czgsci, z jakich sktada sig ta ksigzka, dosko-
nale si¢ wzajemnie uzupetniaja. Pierwsza stanowi tlo, dla drugiej, druga stanowi
tworcze rozwinigcie pierwszej. Uwazam ponadto, ze nauk¢ powinno uprawiaé
si¢ nie po to, zeby swoimi dokonaniami podzieli¢ si¢ z waskim gronem wtajem-
niczonych i zainteresowanych o0sob, ale czgscig etosu badacza jest popularyzacja
wiedzy i prezentacja uzyskanych wynikéw jak najszerszemu gronu. Licze wigc
na to, ze uzupelnienie niniejszej specjalistycznej monografii po§wigconej waskiej
i niszowej tematyce o bardziej ogdlne zagadnienia pozwoli poszerzy¢ krag jej od-
biorcéw i dotrze¢ z wynikami do oséb, ktore by¢ moze nigdy by po nie siggnety,
gdyby nie ten popularyzatorski przyczynek.
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